Kleine
EinfiUhrung in die
Acrylmalerei




Schmincke Acrylfarben — Eigenschaften

PRIMAcryl und AKADEMIE Acrylcolor sind mit Wasser
vermalbare Kinstletfarben, hergestellt aus traditionellen so-
wie hochwertigen modernen Kunstlerpigmenten und dies -
soweit aus coloristischen Grinden meglich - auf der Basis
jeweils nur gines wertvollen Pigments, um gréftmogliche
Remheit des Tons zu gewihrleisten. Die charakieristischen
Deck- oder Lasureigenschaften der Pigmente kemmen voll
zur Geltung und die Lichtechtheit {st optimal. Das Bindemit-
tel, eine reine Acrylharzdispersion, sorgt fir hohe Wider-
standsfahigkeit der seidenmatt bis seidenglanzend und
wasserunempfindlich auftrocknenden Farben.

Die PRIMAcryl' Tubenfarbe ist vor buttriger Konsistenz (wei-
cher als Olfarbe) und 1881 sich in dieser Form mihalos direkt
verarbeiten,

PRIMAcry!l Fluid dagegen ist flussiger und , thixotroph®, d.h.
die Farbe wird durch Bewegung (Schitteln) flissiger.

Die AKADEMIE' Acrylcolor ist relativ weich-fieBend, in ih-
rer Konsistenz weniger flissig als PRIMAcryl Fluid.

Die Schmincke Acrylfarben sind nicht nur wasserverdinn-
bar, sondern korinen auch durch Zugabe von speziellen Mal-
mitteln in ihren Eigenschaften modifizert werden. Achtung:
Niemals fiir Olmalerei entwickelte Maimittel benutzen oder
mit Olfarben mischen. Diese Unvertraglichkeit flhrt zu un-
vorhersehbaren und unkentrollierbaren Zufallsergebnissen,

Die Trocknungszeit der Schmincke Acrylfarben (st relativ kurz.
Sie trocknen je nach Starke der Farbschichten zwischen B
und 50 Minuten. Extrem dick aufgetragene Bildpartien trock-
nen zunachst an der Oberflache und brauchen zur volligen
Durchtrocknung mehrere Stunden. Vortell ist - sie konnen
nach Bedarf schon vorher bedenkenlos Ubermalt werden.

Durch Verdunstung der walngen Bestandtelle gibt es bel
pastosen Farbauftragen einen Volumenschwund, der indivi-
duell durch verstérkten Farbauftrag oder Zusatz von
konsistenzverstarkenden Hilfsmitteln gesteuert werden kann
(siehe Hilfsmittel).

Eine Nachbehandlung solide gamalter Farbauftrdge ist keine
unverzichtbare Schutzmalnahme. sonderm hangt allemn von
den Absichien des Malers ab, In der Regel jedoch wird ein
Firnis aufgelegt, um entweder unterschiedliche Glanz- und
Mattwerte zu erreichen oder um st umpfmatt aufgetrackneten
Bildern Qlbild-atnlichen Charakter zu geben,
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Malgriinde + Malgerat

Empfohlere PRIMAcryl /AKADEMIE' Acrylcolor-Grundtone,
die angesichts jhrer Coloristik und Mischeigenschaften be-
reits ene ansahnliche Farbtonpaletie ermbglichen, sind:
Kadmiumagelb hell/Kadmiumagelbion, Zinnaberrot, Krapprot/
Krappkarmin, Ultramarinblau, Phthaloblau, Phthalogriin,
Lichter Ocker, Siena gehrannt/Englischrot, Umbra natur.
Schwarz, Titanweils.

Malgrunde:

Hier bigten sich lim Vergleich zu anderen Kunstlerfarben) eine
grofde Vielfalt van Bildtrdagern an

olfreie, grundierte Maltuche, wie Leinen, Baumwolle, Jute-
und Zellwaoll-Gewebe, starke Papiere und Pappen. Farner -
nach Verbehandlung - Holz, Pulz- und Mauerwerk und be-
dingt Metall, Glas sowie Kunststoffe (Plastik),

Zudem kann PRIMAcryl selbst Grundierung, Untermalung
bzw, farbiger Untergrund sein (auch zur Untermalung von
Olbildern). PRIMAcryl -Gesso ist ein kenzentriertes Grundier-
wails zur Herstellung von schwachsaugenden Malgriinden.

Malgerat:

Fur die Acrylmalerai kommen in der Regel die gleichen Pin-
sel in Frage, die auch |n der Qlmalerei Anweridung finden.
Bel der weicheren Konsistenz von PRIMAcryl - besonders
in verdinnter Form - sind weiche Pinsel angebracht, Doch
spllte rman von kostbaren Haarpinseln, wie Rotmaider, litis
etc. absehen, ta sie nach schneller Farbtrocknung und die
dadurch notwendige robuste Reinigung ,leiden” wirden.
Hier bieten sich die Kunsthaar-Pinsel an.

Eine Auswahl aus dem Sortiment der ,,da Vinci” Pinsel:
Maestro-Acrylkiinstlerpinse! der Serien 7005, 7105, 7180.
Borstpinsel der Serie 7055, TOP-Acrylpinsel der Serie 7185K
und ein brevter Haarpinsel zum Firnissen - Serie 560.

Fiir pastoses Arbaiten bis hin zum Relief empfehlen sich die
Schmincke-Malmesser (Spachtel).

Paletten:

Als Paletten maglichst nichtsaugende Materialien wie Glas,
Keramik, Kunststoflf oder Meall verwenden. Tip: Weilke Fla-
chen vermitteln den besten Eindruck von Ton und Erschei-
nungsweise der Mischung. Denn auf hellerm Grund sind vor
allem lasierende Farbwirkungen schon vor dem Malprozeld
selbst gut sichtbar und dosierbar.
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Malen mit PRIMAcryl und AKADEMIE Acrylcolor
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Lasurtechnik

Bild: . Tanzplatz der Leprechaunts”

Um dem Reich des irischen Fabelwesens eine phantasiean-
regende Tiefenwirkung zu geben, st hier die Lasurtechnik
gine willkommene Malweise. Bei der Lasurtechnik offenba-
ren sich dem Maler wahrend der Arbeit selbst immer neue
Maglichkeiten. Sej es durch die lasierende  Werkspur ™ selbst
oder die Intensitét der Farb-Dosierungen. Bei Lasuren wird
nach zumeist monochromer Untermalung grundsatzlich von
hell nach dunkel gearbeitet. Falls im Bild besonders
leuchtstarke Brillanz erreicht werden soll, empfighlt es sich,
auf die betreffenden Bildstellen eine ,Weik-Hahung” zu set-
zan, die nach Trocknung coloriert wird. Um die Bindung der

‘walkrigen Lasuren zu verstarken, wurde PRIMAcryl Medi-
urri, 50 110, verarbeitet.

Phase |:

Hier entsteht zunachst ‘gine monochrome, unbunte Bildan-
lage aus Schiefergrau und Titanweifk. Die Grauténe sind teils

unverdinnt, teils wassrig angelegt, Nach jeweiliger Trock-

nung (wie immer bei der Lasurtechnik) folgen die nachsten
Farbgebungen. Hier sind es am Anfang diinne Lasuren mit
kaltem Phthalogriin. Es folgen warmere Téne durch Beimi-
schungen von Siena gebrannt.

Phase 2:

Jetzt werden oliv-stumpfe Kontraste aus Phthalogrin mit
Siena gebrannt/Umbra gebrannt gesetzt. Die warman Farb-
téne im Erdreich, Fels und Baumstémmen sind teils reine

Auftrage. tells Mischungen aus Lichter Ocker, Slena gabrannt

und Urnbra gebrannt.

Phase 3:

Hiet wird zundchst die Leuchtkraft der Grautbne verstarkt,

Dies mit Mischungen aus Phthalogriin mit Echtgelb zitron,

ader Phthalogriin mit Indischgelty. Dann werden die Kontra-
ste des Vaordergrundes verstarkt. Hierzu dienen Varianten aus
Phihalogrin, Siena-gebrannt und Umbra gebrannt. Schiief3-
lich werden stark dunkle Mischungen gleicher Tone in den
Hintergrund gesetzt, Sie komplattieren die Blldaniage und
schatfen die endglltige Tiefenwirkung des Bildes.

Die Angahen der Farbtone suf diesar und den folganden Seiten beziehan
sich auf die Sorte PRIMAcryl”  Bei Malen mit AKADEMIE” Acrylcolor
xonnen anhand der Farbkartenpiospekia analoge Tone ausgesuchit werdan
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Malen mit PRIMAcryl und AKADEMIE' Acrylcolor
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Tonmalerei

Bild: .Natura morte”

Feine Tonmalereien - eine der klassischen Qlmaltechniken -
sind auch mit Acrylfarben maglich. Dies wird erleichtert durch
Zugabe von PRIMAcryl'-Retarder(50004), einem Trocknungs-
verzogerungsmittel

Trotz der dadurch um etwa ein Viertel verlangsamten Trock-
nung bleibt zlgiges Arbeiten erforderlich. Vom Prinzip her
wird im Bild aus einem Grundton ¢ie sogenannte . |l.akak
farbe" entwickelt. Dann folgt die Gestaltung der Plastizitaten
[=Schatten) und grundsatzlich, wie bei allen deckenden Mal-
weisern - das Setzen der Lichter.

Phase 1

Bei Vorbereitung des Hintergiundes wurde hier in schnellen
Strichen mit breitern Flachenpinsel gearbeitet. Beginnend in
der oberen linken Bildhaltte von Indigeo tiber Phthaloblau, dann
Phthalogriin mit Weik-Aufhellung und Coelinblau/Titanweils-
Mischungen.

U nicht gewollte Spuren zu vermeiden, sollte die Strich-
fuhrung immer leichter werden und der Pinsel standig durch
Abtracknen von Uberflissiger Farbe betreit werden.

Phase 2

Es folgen die drel oberen Formen aus Kadmiumrot dunkel
mit TitanweifR. Unten links: Echtorange mit Neapelgelb; un-
ten rechts: Neapelgelb.

Phase 3

Die Fruchte im oberen Bereich werden aus den bereits an-
gelegten Grundténen rit Zugaben von Kadmiumrot dunkel ,
Karmin und Kadmiumrot hell ermalt. Abdunkelungen entste-
hen mit Phihalogrun, Aufhellungen mit Titanwell3. Die For-
rrien unten links werden werterentwickelt mit Lichter Ocker/
Echtarange - abschattiert mit Umbra gebrannt und Phthalo-
griin,

Rechts unten im Bild folgen Tone aus Meapelgelb/Echtorange/
Kadmiumrot hell. Abdunkelungen mit Phthalogriin und Aui-
hellungen mit Titanweil.
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Malen mit PRIMAcryl und AKADEMIE Acrylcolor
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Primatechnik

Bild: Am Niederrhem

Bei der Primatechnik arbeitet man in ,direktef” Malweise
mit'der Tubenfarbe, wobel in der Fegel eher auf der Palette
als im Bild gemischt wird - sofern man nicht (wie einige Im-
pressionisten) mit der unvermischiten Farbe arbeitet. Um el-
nen pastosen ., ductus™ zu erreichen, solite man unter Be-
rucksishugung des trocknungsbedingten leichten |, Volumen-
Schwundes" die Farben ruhig .extra-stark™ auftragen.

Durch die hier Obliche spontane Malweise bedingt, bleiban
ganz kleine Partien des Untergrundes (hier Neapelgelb) ste-
hen und tragen somiit in der Gesamitwirkung' zur Belebung
bei: Eir sonniger Grundton, der durch das ganze Bild-
geschehen wandert.

Phase 1

Der Himmel wird aus Kobaltblau/TitanwelB-Mischungen ge-
malt, mit Lichter Ocker-Zusatzen (Grauwertel im horizonta-
len Bereich, Dann folgtl das Ansetzen von Lichtern in den
Wolken. Die Baumpartien entstehen aus Varianten von
Chromoxidarin stumpt/Iindigo und TitanwelR.

Die Ebene im Vordergrund wurde mit Kadmiumagrun, Lichter
Ocker und Titanweif gemalt.

Phase 2

Bei der Gestaltung des Mittelgrundes wird bei der Baum-
gruppe ein Grundton aus Phthalogriin, Ultramarinblau und
Titanwei® angelegt, Bei den Baumen folgen Mischungen aus
WUmbra gebrannt, Lichter Ocker und Titanweif; die Schatten-
flachen dahinter aus Umbra gebrannt und Phthalegrin. In
der Ebene - leicht iy den Vordergrund gezogen - leuchiet
Kadmiumagrin.

Phase 3

Das bewegte Feld im Vordergrund wird starker in der Manier
.a prima vista” gemalt. Rhythrmische Pinselstriche stehen
nébeneinander in Verdichtung und Streuung, um Spannung
in'das Bild zu bringen.

Die Farben in Reihenfolge: Lichter Ocker, Indischgelb,
Kadmiumgelb hell, Echtgelb zitron. Dann werden einige ,Re-
flexe" der Himmelsfarbe hinengesetzt. SchiieRlich folgen,
um ,Buhe” in die Bewegtheit hinenzubringen, Akzente aus
Kadmiumgelb hell mit indige und ein wenig Titanweil.

.



Malen mit PRIMAcryl und AKADEMIE Acrylcolor
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Primatechnik

Stark-pastoses Arbeiten mit Leichistruktirpaste -
Bild: Stimrmung am Meer

Phase 1

Zunachst wird die Himmelsflache aus Phthaloblau mit Titan-
weild angelegt. Das Wasser hekommt einen Grundton aus
Indigo mit Titanweil. Es folgen stark-pastose Auftridge der
Leichistrukturpaste selbst und Abschatteren derselbendurch
Zugabe des Indigo/Phthaloblau-Tonas.

Be| den Schaumpartien wird jetzt mit einer Mischung aus
Titanwel® und Leichtstrukturpaste (2:1) gearbeitet, Diese wer-
den ,gehoht” durch Auftrag von Titanweild, an.den Schaum-
spitzen unverdunnt - und lejcht wassrig in den unteren, flie-
Renden Partien.

Phase 2

Die Wolkenpartien werden verstarkt durch erneuten Auftrag
von Leichtstrukturpaste. Es folgt Steigerung der Plastizitat
durch Spachtelauftrag von Lejchtstrukturpaste mit Schiefer-
grau. Darliber schliellich erfolgt eine Schattierung gleicher
Mischung unter der Zugabe von Phthaloblau.
Lejchtstrukturpaste mit Phithalogrin und Phthaloblau gestal-
ten den inneren Berelch der Wellen. Indigo-Zugaben unter-
stitzen die Tiefenwirkungen - Titanweif-Aufhellungen die
Hohen der Schaumkronen, Die harten Lichter der Wellen-
kamme werden schiiefSlich partiell durch Indigo-Lasuren ge-
mindert.

Phase 3

Mit Leichtstrukturpaste - pur angewendet - werden jetzt pas-
tose Lichter auf die Wolken gesetzt.

Der feine Sand im Vordergrund entsteht aus Leichtstruktur-
pasie, die eingefarbt mit Lichter Ocker und Neapelgelb mit
einem Spachtel aufgetragen wird.
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Malen mit PRIMAcryl und AKADEMIE Acrylcolor
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Materialbild/Collage

Matenalbild (Collage) mit Madellierpaste und Leichtstruktur-
paste

Bild: Dgja

Phase 1

Die Bildflache (Leinwand auf Holz) wurde grundiert mit
PRIMAcryl Phthaloblau/Titanwei3-Mischung. Es folgten Auf-
trage von Modellierpaste, in die Materialien wie Pappse, Lel
nen/Baumwoll- und Jutegewebe sowle Sand, Stein, Holz und
Netall eingebsttet warden.

Es folgen Spachtelarbeitert, wobei tie Modellierpaste mit
verschiedenen Tubenfarben verniischt wird. Die Farben: Echt-
gelb zitron, Echtarangs, Karmin, Lichter Ocker und Siena
gebrannt.

Phase 2

Die Spachtelarbeiten werden in den Granpartien fortgesetzt,
Die Farben: Chromoxidgrin stumpf mit Lichter Ocker und
und Vandyckbraun. Geringe Mengen des Verdickungsmitiels
in die Farbe gemenat ermoglichen - ahnlich wie in der Olma-
lerei - den bewulten Einsatz der Werkspur als rhythmisches
Element |Zypresse)

Phase 3

Mit Laichtstrukiurpaste werden Blatter und Gréser in die Bild-
flache geklebt. Angetrocknete Partien der Modeliierpaste
werden mit dem Pinsel (bermalt - Farben: Titanweil3, Siena
gebrannt. Umbra gebrannt.

Die Modellherpaste wird letztlich mit kornigem Sand ver-
mischt, mit Neapelgelb eingefarbt und auf die vordere Bild-
flache gespachtelt. Schiieflich kann Klarpaste, mit Wasser
verdiinnt, als glanzender Film (iber das Wellpsppendach ge-
zogen warden; evtl. mit ein wenig Grau und/oder Silber &in-
gelarbt, um den Wellblech-Eindruck zu verstarken.
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